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Chimia polimerilor
I.     CHIMIE MACROMOLECULARA

I.I. POLIMERIZAREA RADICALICA

      I.1.1. Mecanismul polimerizarii radicalice

      I.1.2. Cinetica polimerizarii radicalice
      I.1.3. Factori ce influenteaza polimerizarea radicalica (fara cazuri particulare)

      I.1.4. Metode controlate de polimerizare radicalica (polimerizare cu transfer de   

                atomi (ATRP), polimerizare prin aditie-fragmentare si transfer reversibil   

                (RAFT), polimerizare mediata de radicali liberi stabili (de ex. nitroxizi))

I.2. POLIMERIZAREA IONICA

      I.2.1.  Particularitatile polimerizarii ionice
      I.2.2.  Polimerizarea cationica

      I.2.3.  Polimerizarea anionica

      I.2.4.  Polimerizarea ionica cu formare de polimeri heterocatenari


     I.2.4.1. Polimerizarea anionica a monomerilor carbonilici si ciclici

                 I.2.4.2. Polimerizarea cationica a monomerilor carbonilici si ciclici

      I.2.5. Polimerizarea stereospecifica. Catalizatori. Mecanism.

I.3. COPOLIMERIZAREA

       I.3.1. Ecuatia de compozitie a copolimerilor. Copolimerizarea binara

       I.3.2. Determinarea reactivitatilor relative ale monomerilor din date experimentale
       I.3.3. Tipuri de copolimerizari

       I.3.4. Relatii intre structura si capacitatea de reactie a monomerilor si radicalilor.       

                 Schema Q-e

       I.3.5. Copolimerizarea ionica
       I.3.6. Copolimerizarea alternanta

I.4. POLICONDENSARE

       I.4.1. Monomerii in procesele de condensare si functionalitatea acestora

       I.4.2. Reactivitatea gruparilor functionale

       I.4.3. Mecanismul reactiei de policondensare

       I.4.4. Cinetica reactiilor de policondensare

       I.4.5. Factori care influenteaza desfasurarea proceselor de polimerizare treptiforma

       I.4.6. Tipuri de polimeri obtinuti prin policondensare


     I.4.6.1. Obtinerea poliesterilor, cinetica si mecanisme de reactie


     I.4.6.1.2. Obtinerea poli(etilen tereftalatului)


     I.4.6.1.2. Poliesteri ai acidului carbonic


     I.4.6.2. Obtinerea poliamidelor: cinetica si mecanisme de reactie

                 I.4.6.2.1. Poli(hexametilen adipamida) 


     I.4.6.2.2. Poliamide ale acidului carbonic

I.5. POLIETERI: obtinere, structura, proprietati

I.6. POLIADITIE

      I.6.1. Poliuretani: obtinere, structura, proprietati
      I.6.2. Rasini epoxidice: obtinere, structura, proprietati

I.7. POLIMERI TERMOSTABILI. POLIADITIE-CICLOPOLICONDENSARE

I.8. POLIMERI ELEMENT-ORGANICI. Polimeri siliconici
I.9. Reactii chimice ale compusilor macromoleculari 
      I.9.1. Transformari polimer-analoage


    I.9.1.1. Capacitatea de reactie a grupelor functionale apartinand catenelor macromoleculare


    I.9.1.2.   Tipuri de transformari polimer analoage 


    I.9.1.2.1. Modificarea chimica a celulozei


    I.9.1.2.2. Obtinerea alcoolului polivinilic


    I.9.1.2.3. Reactii ale policlorurii de vinil

      I.9.2. Grefarea si bloc-copolimerizarea

                I.9.2.1. Copolimeri bloc si grefati obtinuti in sisteme polimer-monomer


    I.9.2.1.1. Copolimeri bloc si grefati obtinuti prin transfer de lant

    I.9.2.1.2. Copolimeri bloc si grefati obtinuti prin centre active radicalice obtinute pe cale chimica


    I.9.2.1.3. Copolimeri bloc si grefati obtinuti prin centre active radicalice obtinute prin metode fizice
     I.9.3. Copolimeri bloc si grefati obtinuti prin interactiunea macromerilor
II. FIZICA POLIMERILOR

II.1. Flexibilitatea lanturilor macromoleculare

II.2. Stari de agregare, de faza si stari fizice la polimeri

II.3. Structura supramoleculara a polimerilor

II.4. Interactii moleculare

        II.4.1. Forte van der Waals

        II.4.2. Legatura de hidrogen

        II.4.3. Energia de coeziune

II.5. Masa moleculara a polimerilor. Distributia maselor moleculare

II.6. Metode de determinare a masei moleculare a polimerilor (viscozimetrie, difuzia luminii, cromatografie pe gel permeabil). 

III. Metode fizice de caracterizare a momomerilor si polimerilor

III.1. Spectroscopie de absorbtie in infrarosu

III.2. Spectroscopie de absorbtie in ultraviolet-vizibil

III.3. Spectroscopie de rezonanta magnetica nucleara

IV. Notiuni aprofundate in domeniul tezei de doctorat
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